Technicky list

CHEMOS EP 19

2-K epoxidova penetracia + utesiovaci nater

Bezrozpustadlovy dvojzlozkovy penetraCny nater z epoxidovej Zivice bez obsahu vody
na penetrovanie, spevnenie a uzatvaranie zvyskovej vlhkosti v cementovych poteroch a beténoch az do 5 CM.

Pouzitie:
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penetracia k spevneniu savych a nesavych podkladov, popraskanych a drobivych betonov

penetrovanie keramickych podlah a podlah z prirodného kamena, opracovaného kamena, terazza apod.
penetrovanie podkladov s pevne prichytenymi zvySkami bitumenného alebo vodou rozpustného lepidla

uzatvaranie zvySenej zvyskovej vihkosti v cementovych poteroch a beténoch (nie na anhydritovych podkladoch) do

max. 5 CM, avSak po dosiahnuti potrebnych pevnosti (vyzreti) vihkého podkladu. Nenahradza izolaciu proti zemnej

vlhkosti.
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Vhodné podkladové materialy:
pieskovy liaty asfalt
beténové a cementové podklady

drevotrieskové dosky V100 (E1), dosky OSB
dlazba, terazzo, kamen
sadro-vlaknité dosky bez povrchovej vrstvy
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Vlastnosti vyrobku:
dobre prenikajlica
dobra prilnavost’ k roznym materialom

I'ahko sa nanasa
vhodné na podlahové kurenie
zniZuje prasnost’ a spevnuje podklad
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Technické parametre:

vysoky Ucinok parozabrany pri zvySenej vihkosti

penetracia pod nivelacné hmoty CHEMOS — je potrebné zapieskovanie krem. pieskom
penetracny nater pred lepenim pomocou lepidiel na parkety CHEMOS
zhotovenie reakcnej zivicovej malty zmieSanej s pieskom CHEMOS 0,3-0,8mm na vyplnenie dier

liate potery so siranom vapenatym (anhydrit) - nie pre uzatvaranie vihkosti!!!

drevené podkladové materidly (parkety, palubovka)

cementova podlaha a betdnova podlaha so zvysenou zvyskovou vihkost'ou

pred nanesenim nivelacnej hmoty je potrebné zapieskovanie

Farba

bezfarebna/svetlozIta

Spotreba

300 - 400 g/m? zékladny nater
200 - 250 g/m? druhé vrstva v pripade parozabrany

Doba spracovania

cca 45 minat™®

Doba schnutia

12-24 hodin *

Vnutorné klimatické podmienky pri praci s vyrobkom

minimalne 15°C, maximalne 75 % relativna vihkost,
uprednostiiujeme maximalne 65 % relativna vihkost’

Trvanlivost’

minimalne 12 mesiacov

Skladovanie

+5°C az +25°C

Podiel komponentu A : B v zmesi

2:1

Velkost' baleni, ktoré su k dispozicii

3 kg plechova nadoba s dutinovym vekom
10 kg plechova nadoba s dutinovym vekom

*Plati pri 23°C a normalnych klimatickych podmienkach
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Priprava podkladu:

Podklad musi byt’ nosny, na povrchu suchy, Cisty, zbaveny latok ovplyviiujlce prilnavost’ (necistoty, olej, mastnota), dostatocne
pevny v tlaku a tahu. Nesudrzné Castice, zvysky lepidla, mastnoty a farby odstrante brusenim, frézovanim alebo otryskanim.
Trhliny a praskliny, okrem dilataénych Spar alebo inych konstrukéne podmienenych prvkov, uzatvorte pomocou zalievacej Zivice
a spojovacich prvkov od firmy CHEMOS. Nesavé, hladké a kovové podklady odmastnite a obruste. Na kovoch najprv vyskusajte
prilnavost. NesUdrzné Castice a prach dokladne povysavajte. Otvory a prehlbeniny je mozné vyplnit opravnou hmotou
CHEMOS. Dbaijte na informacie v technickych listoch pouZzitych vyrobkov.

Miesanie komponentov

CHEMOS EP 19 sa sklada zo Zivice a tuZidla, dodavanych v kombi nadobe s dutinovym vekom. Pred pouZitim zamieSajte
tuZidlovd zloZku (v dutinovom veku) do Zivicovej zlozky umiestnenej v spodnej Casti kombi nadoby. Za tymto Gcelom na kombi
nadobe prerazte (napr. velkym skrutkovac¢om) 1x vrchny cierny kryt v strede a niekol'kokrat prerazte spodnl Cast’ horného
dielu. Cely obsah tuzidla nechajte vytiect’ do spodnej Casti nadoby. Potom vrchny diel nddoby zlozte a komponenty mieSajte
vitackou (alebo elektrickym mieSacim zariadenim) s mieSadlom aZ dosiahnete rovnomernej farby, minimalne ale 2 minuty.
Dbajte na kompletné premieSanie v oblasti spodnej Casti a boCnych stien. VZdy zmieSavajte cely obsah nadob naraz, aby ste
zabezpedili spravny pomer zmesi. Teplota obidvoch komponentov by mala byt minimalne +15°C. ZmieSany zakladny nater
prelejte do pripravenej ovalnej alebo hranatej plastovej nadoby.

Spracovanie

Pripraveny, zmieSany zakladny nater naneste rovnomerne v neriedenej forme pomocou mohérového valceka na podklad (oboj-
smernymi pohybmi prie¢ne na seba) v priebehu doby na spracovanie, zabrante pritom tvorbe kaluzi. V pripade pouZitia
epoxidovej Zzivice ako parozabrany, druh( vrstvu ndteru naneste najskor po 12 hod. a najneskér po 24 hod. po prvej vrstve.
Bezprostredne po naneseni zakladného nateru ho vydatne zasypte suchym CHEMOS kremicitym pieskom o zrnitosti 0,3-0,8
(spotreba priblizne 3 - 4 kg/m?), &m vytvorite sGvislt vrstvu piesku, dostatotne hrubt na to, aby nebolo vidiet' podklad a aby
vrchnd vrstva piesku zostala suchd. V pripade parozabrany zapieskujte len druhd vrstvu nédteru. Po vytvrdnuti zapieskovaného
nateru (cca 24 hod.), prebytocny piesok povysavajte. Po odstraneni prebytocného piesku je mozné povrch preliat CHEMOS
nivelatnymi hmotami alebo lepit’ parketovymi lepidlami od firmy CHEMOS. Doba spracovania je priblizne 45 minat. So
stUpajlucou teplotou a znizujucou sa vlhkostou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opacnych klimatickych podmienkach sa
predlzuje. Po cca 24 hodindch je zékladny nater vytvrdeny tak, Ze nelepi. V pripade, Ze nie je nutné stierkovat, je mozné v
ramci 24 - 48 hodin po aplikdcii epoxidového nateru priamo lepit CHEMOS SPU a PU parketovymi lepidlami aj bez
predchadzajlceho zasypania kremicitym pieskom.

Zneskodinovanie

ZneSkodiujte v stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Nesmie sa
zneSkodriovat' spolotne s odpadmi z domacnosti. ZneSkodnit' v zberni nebezpecnych odpadov. Zabrante vniknutiu do
kanalizacie. Znecistené obaly likvidujte podla prislusnych predpisov.

Upozornenie
Uzavretie zvyskovej vihkosti v cementovych a beténovych podlahach nedokéze vylucit' poskodenie parkiet, ktoré moze vznikndt
z dovodu vseobecne vysokej vihkosti stavby.

Obmedzenie zaruky

Vyrobca plne zodpovedd za kvalitu vyrobku a zarucuje, ze vyrobok v zarucnej dobe je zhodny so Specifikdciou podla tohoto
Technického listu. Vzhladom na rozdielne podmienky na stavbach a pretoZze nemame ako vyrobca vplyv na podmienky pri
praci a na jej odborné prevedenie, nemoZzeme prevziat' zodpovednost’ za vyslednu kvalitu prace. Kvalita prace preto zaleZi na
Vasom posudeni pripravy podkladu a spravnom pouziti vyrobku. V pripade pochybnosti vykonajte vlastné skdsky alebo si od nas
vyziadajte technick( podporu pred aplikaciou.

Uvedené informdcie su zalozené na sufasnom poznani, skisenostiach a testovani vyrobcu. Zaroven si vyrobca vyhradzuje
pravo na zmenu textu. S uvedenim tohto listu vSetky predchadzajlce stracaju platnost’. Aktualizované 01.01.2013.
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